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Apos 25 anos de muita pesquisa, estudos e testes o tijolo
ecolagico provou ser muito mais resistente, seguro e pratico
do que o tijolo comum.

Todo esse trabalho refletiu
na qualidade do tijolo
modular que esta presente
em varios seguimentos da
construcao civil— o que eleva
a qualidade da estrutura e
acabamento, reduzindo o
custo da mao de obra pela
metade.

A ECO PRODUCAO dispde de e
equipamentos altamente :
modernos que garantem a ) : .
qualidade através da
tecnologia utilizada para
producao do tijolo modular.

A altissima qualidade faz o tijolo modular relativamente mais leve
que os tijolos comuns, considerando a quantidade de material
adquirido no levantamento e acabamento da obra.

E tem mais, o tijolo modular ou ecolégico, pode atingir uma
resisténcia superior a exigida pelas normas técnicas o que garante
uma durabilidade muito maior a sua obra.

0 nosso tijolo ecologico é
um médulo com texturas e
medidas regulares que
proporcionam um

acabamento bem definido,
por isso as correcoes
comuns no assentamento
sao minimas reduzindo o
tempo da obra.

Durante a producao o tijolo
ecologico é tratado com agua o que
aumenta ainda mais sua resisténcia
quando exposto a umidade.

Tijolos comuns podem enfraquecer
se nao forem protegidos da
umidade.
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Devido a qualidade, beleza e acabamento, os tijolos
modulares podem ficar a vista e suas superficies
protegidas por uma camada de resina acrilica, resultando
em um visual moderno e caprichado.

Compare o revestimento de duas paredes diferentes.

Veja esta de tijolo comum.

A camada de reboco é bastante
espessa para corrigir as
irregularidades comuns nesse
tipo de tijolo.

Isso além de aumentar o peso da
obra, ird também pesar no
orcamento, com gastos em
tempo, material e mao de obra.

Agora veja esta parede feita com
tijolo ecolagico no sistema
construtivo modular.

Nesse caso, a medida dos modulos é
precisa, formando assim paredes com
superficies extremamente paralelas.

Estas sdao algumas das vantagens onde vocé obtera até 50% de
redugao no custo da obra.

Algumas informagdes técnicas sao necessarias para que se
entenda perfeito uso do tijolo modular como, por exemplo, 0
porqué dos furos.

A camada de revestimento é finissima.

Os furos nos tijolos modulares
formam camaras termo-acisticas
quem controlam a temperatura no
interior da construcao e ajudam a
isolar ruidos.

05



Veja os exemplos [
DIA

AR + FRESCO AR + QUENTE

NOITE

AR + AQUECIDO AR + FRIO

As camaras aclsticas protegem o ambiente da polui¢ao sonora
constante no dia a dia.

Usando o tijolo modular vocé nao precisa utilizar do método
antigo para instalacao da rede elétrica. Que normalmente é a
quebra de paredes. Certamente essa técnica arcaica acaba
comprometendo a estrutura das paredes.

Além das camaras termo-ac(sticas, os furos nos tijolos formam
condutores para a rede hidraulica e elétrica, evitando a quebra

de paredes.
L o

Outra Vantagem dos furos dos
modulos é o embutimento rapido
e facil das colunas de sustencao.

No embutimento das colunas de sustenta¢ao, contamos com a
economia na mao de obra de carpintaria e dispensamos o0 uso
excessivo de madeira.

E ainda, podemos contar com a vantagem na distribuicao das colunas

ao longo da construgao, evitando a concentragao de peso em poucos
pontos da estrutura, veja exemplo:

SISTEMA CONVENCIONAL

EXISTEM POUCOS PONTOS DE SUSTENTACAO

SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR

EXISTEM VARIOS PONTOS DE SUSTENTAGAO

07



0 processo de fabricacdo do tijolo modular fez surgir a olaria (0] tijo[o modular
ecoldgica que nao provoca devastamento e nao langa residuos de
gueima no ar, como ocorre nas olarias tradicionais.

é encontrado na

seguinte dimensao:
Para a fabricacdo do tijolo modular a olaria ecolégica utiliza trés

elementos basicos, tudo isso dentro de um sistema técnico 12,5 x 25 x 6,25 cm
padronizado.

V4
|
A+ ii + @ - ' 0 tijolo ecoldgico e o sistema construtivo modular acalcaram
tanto respeito e qualidade que foram aprovados e adotados

SOLO CIMENTO AGUA TIJOLO

ECOLOGICO pelo CENTRO DA CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO, visando a
modernizacao e renovacao dos padrdes da construgao civil, na
0 solo utilizado nessa formacao de novos profissionais.
'—7‘ I; ; fabricacao é pré-selecionado

e no seu tratamento é
triturado ou peneirado para
eventuais correcoes.

Nosso método também é adotado por varias prefeituras nas
obras publicas e no sistema de moradia popular, visando o
baixo custo e aalta qualidade.

‘* Com sucesso comprovado, o tijolo ecolégico marcou presenca

SOLO BENEFICIADO em conceituado programa de reportagem empresarial na TV,
SOLO BRUTO também foi matéria em revistas de arquitetura, decoracao e
jornal de grande porte. O processo de producao do tijolo

5 . _ ecoldgico ou tijolo modular, conta com o suporte técnico de
ApOs esse processo a mistura PRESSAO

solo-cimento é compactada em -

engenheiros responsaveis, maquinario de udltima geracao e
até 6 toneladas de pressio. mao de obra especializada paraasua confeccao.

Ap6s uma técnica eficaz de
cura e secagem o tijolo
ecolégico modular esta pronto.

A ECO PRODUCAO ministra cursos e workshops do uso do tijolo
ecoldgicooutijolomodularnaaplicacdao daconstrucao civil.
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O SISTEMA
CONSTRUTIVO MODULAR

Conheca a facilidade de empregar o tijolo modular na construgao civil.

wmZEEn-. SN

PAREDE RETA CANTOS

Befy

COLUNA SOLIDA COLUNAS VAZADAS

Antes de iniciar a construcao, o
tijolo deve ser transportado. E
nessa operagao tomamos muito
cuidado.

PRESSAO

s

Para nao quebra-los ou provocar
acidentes, nao devemos joga-los.

0O tijolo modular foi projetado para
suportar forca de compressao.

Outro grande diferencial do tijolo modular é que devido ao seu sistema
construtivo o canteiro de obra fica muito mais limpo e organizado.

Construtores, engenheiros, mestres de obras, profissionais do ramo que
buscam tecnologia, rapidez, alta qualidade e reducao de custos — optam
pelo tijolo ecolégico modular.

Basta a utilizacao de um filete
de cola ou de cimento para o
sistema construtivo modular
assentar o tijolo.

Para aplicar a cola branca use a
propria bisnaga que ja vem com
0 bico dosador.

A utilizacao do filete de cimento
€ a mais utilizada devido ao
baixo custo.

Apesar de muito seguro, o
sistema é tao simples e pratico
que para aplicar a argamassa,
podemos usar um aplicador do
tipo de confeitar bolos.

A simplicidade de usar o
aplicador agiliza ainda mais
0 processo na construcgao.
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A funcao da massa no assentamento dos
tijolos é também corrigir eventuais
irregularidades.

Observe que o tijolo modular possui um
sistema de encaixe que auxilia a orientacao
no assentamento dos tijolos.

Esta pequena folga na juncao é para prevenir a dilatagao.

Veja o porqué da dilatacao e suas conseqiiéncias.

O tijolo modular, como CALOR FRIO
toda matéria, se expande

qguando sofre o efeito do _
calor, e se retrai com o

efeito do frio.

Se ndo houver espago para se expandirem,
os médulos de chocardo entre si, provocando
trincas e fissuras. Mas isso pode ser evitado
garantindo estabilidade a obra.

Preserve uma
distancia de um a
dois milimetros

ou uma régua entre

um moédulo e outro.

Os pequenos vaos entre os tijolos sao necessario para
melhor aderéncia no reboco ou rejuntamento, e ndo
comprometem o visual de paredes de tijolos a vista.

REBOCO REJUNTAMENTO

Existem frisos
rebaixados nas bordas
dos médulos, para
facilitar ainda mais a
aderéncia dos materiais
no acabamento.
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Para a instalacao elétrica pode-se optar pelo uso os
furos nos modulos ao invés de conduites e caixas
para tomadas e interruptores.

Veja exemplos na instalacao hidraulica.

Sabemos que a funcao dos tijolos é preencher os vazios e formar as
paredes, mas o que realmente sustenta a obra sao as colunas e toda
sua estrutura.

Nosso sistema construtivo conta com a vantagem de embutir as
colunas nas paredes, como veremos a seguir.

E importante que as primeiras fiadas sejam bem niveladas para
uma boa precisao das paredes, se necessario podem ser
assentadas com massa convencional.
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Assim como na fundacao,
as barras de ferro das
colunas deverao estar

fundidas no radier
antes das paredes
serem erguidas.

Quando as paredes atingirem meio metro
de altura, é necessario encher as colunas
de sustentacao.

Para cortar os tijolos devemos usar uma serra circular manual que
garantira a qualidade da operacao.

Com o auxilio da serra circular, devemos fazer pequenos sulcos nos
tijolos, o suficiente para embutir os grampos que irdao ligar as
colunas entre si.

A cada 50 centimetros
de parede erguida, a
interligacao das colunas
pelos grampos, é a garantia
de maior estabilidade na obra.

Depois dos grampos em
seus devidos lugares, é s6
encher de concreto para
cada furo que foi reservado
para a coluna.

O concreto deve ter a
proporg¢ao de:

1 de Cimento

2 de Areia

1 de Pedrisco.

O tijolo devera ser totalmente molhado para nao
aparecer futuras trincas.

Muito simples.
Repita a operagao
utilizando vergalhdes
de 8 mm a cada
meio metro,
garantindo assim
a resisténcia da
construcao.

Y

Nao se esqueca de que ao
enchermos de concreto as
colunas de meio em meio
metro estamos evitando
possiveis bolsas de ar que
comprometem a estrutura
da obra.
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Para encher uma
parede perpendicular,
usamos o meio

tijolo no encontro

das duas paredes.

Em paredes perpendiculares podemos optar por dois tipos de amarragao.

g N

Sabendo que a altura normal das paredes é de 2,80
metros, quando estas atingirem 1,70 metros devemos
montar andaimes.

Em seguida deve-se amarrar com arame outra barra
de ferro, completando assim a altura da coluna.

O total de colunas varia de acordo com o

tamanho da obra, por isso quem avalia a
100 cm qguantidade e a distribuicao é o engenheiro
responsavel.
80 cm Veja ao lado, um exemplo de distribuicao de
colunas em construgado de trés pavimentos.

Nao esqueca de que isto nao esta

pul aumentando a quantidade de ferro

e concreto, e sim distribuindo
corretamente as colunas.

Na cinta de amarragao usamos tijolos com
canaletas por onde deverao passar as barras
de aco. Utilize o vergalhao de aco com 8 mm.

Na quina é
utilizado tijolo
convencional
recortado.

Em seguida a laje é preenchida
de concreto cobrindo as barras
de aco. Assim todas as colunas
ficarao presas a laje.

Se a obra é de um pavimento e
coberta com laje, as barras de aco
das colunas deverao ultrapassar
50 cm além da altura da obra e
dobradicas para dentro da laje pré.

50 cm

Se a obra é de dois ou mais
pavimentos, uma das barras de
aco de cada coluna é dobrada
para dentro da primeira laje.

As outras barras seguem para
cima, dando seguimentos as
colunas.
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amarragao como veremos a seguir.

A ECO PRODUCAO desenvolveu uma técnica simples e eficaz de

garantindo a resisténcia da obra.

.
i»
.

1

-----

Na construcao de um muro devemos embutir
colunas com um metro de distancia entre si.

No sistema construtivo modular as cintas de
amarracao substituem as vergas e contra-vergas

A CONSTRUCAO DE UM MURO COM TIJOLO MODULAR

Os furos dos tijolos
no muro deverao

Vimos que os tijolos modulares, pelo
seu acabamento, ficam muito bem
quando expostos, dispensando uma
cobertura de massa.

Nas juncoes dos tijolos podemos usar
uma bisnaga com massa para fazer o
acabamento.

A massa para rejuntar pode ser a usada em azuleijos,
massa branca misturada a corantes ou simplesmente
uma mistura de solo-cimento.

20

ser tapados com

folhas amassadas
de papel ou jornal
antes de preencher
as canaletas de
concreto.

1 metro

Depois de completa a altura,
efetuamos o tratamento aéreo
usando tijolos com canaletas,
em seguida colocamos barras
de aco dentro das canaletas
em toda a extensdo do muro.

As barras de aco que saem das
colunas sao dobradas para dentro
das canaletas e amarradas nas
barras de aco horizontais, em
seguida as canaletas sao
preenchidas de concreto.

=

Com uma espatula ou bastao de ponta
arredondada, complete o acabamento
eliminando os excessos.

E para fazer um relevo similar as pastilhas
utilize um bastao de ponta quadrada.

Composicao da massa para o rejunte: * 3 partes de terra
e 1 parte de rejunte

Para a limpeza das paredes podemos

utilizar uma palha de aco nmero

) zero. Ou se preferir aplicar uma

g camada de reboco, use uma régua
/ larga bem nivelada.

MASSA

REGUA

Dada a regularidade da parede, com
a régua de madeira e a massa de
reboco em um movimento de baixo
para cima a massa cobrira as frestas
entre os tijolos.




Outra dica para o acabamento:

No caso de tijolos aparentes, para regularizar as frestas entre as
fileiras de tijolos devemos usar uma barra de aco roscada de 1/4
a 3/8 dependendo do grau de arredondamento desejado.

Com a barra de aco roscada, Antes de aplicarmos qualquer
fazemos movimentos laterais resina ou tinta, devemos deixar
entre os tijolos até obter um as paredes livres de impurezas.
desgaste adequado.
Depois de a parede estar bem
20 limpa e seca, podemos aplicar
o uma resina acrilica protetora ou
ey —| uma camada de tinta.

Veja a seguir dicas importantes e informagoes que tornam
o sistema construtivo mais dtil e interessante.

DICAS e MEIO TIJOLO

e ASSENTAMENTO DE TIJOLOS

IMPORTANTES o USO DOS TIJOLOS CANALETAS

* CINTA DE AMARRACAO
* DISTRIBUICAO DAS COLUNAS

Vamos falar primeiramente no meio tijolo
que é muito importante no encontro das
paredes.

maquina ou por adaptacao de ferramenta.

O meio tijolo pode ser produzido através de

Pode-se obté-lo através do
corte, 0 que é mais comum.

Por ser feito na obra, o uso da serra para corte
do tijolo e ferragens pode adaptar disco para
corte de concreto.

Dicas importantes em relacao ao assentamento do tijolo modular:

0 assentamento com o relevo
de encaixe voltado para baixo,
também é muito utilizado.

Esse procedimento facilita a colocacao da régua para a corre¢ao
do nivelamento dos tijolos.

No assentamento dos tijolos, nunca devemos usar cimento cola, que por
ser muito rigido, ndo acompanha a dilatacao e a retracao dos tijolos,
comuns nas mudancas de temperatura.

Isso pode provocar fissuras e mais tarde trincas nos tijolos.

ARGAMASSA - .« . . P
PROPRIA 0 mais indicado para o assentamento é
o filete de cimento ou cola branca como
coLA ja vimos anteriormente.
BRANCA

il
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COLUNAS COLUNAS

Lembrando que sao as colunas
que sustentam a obra e os tijolos
sao para preencher 0s vaos,
devemos considerar que a massa
para o assentamento tem fun¢ao
especifica.

Essa funcao é regularizar e calcar
os tijolos, e nao colar como
pensam a maioria.

o calcamento, os
tijolos ficarao em
posicao que

0 peso.

Sem a massa para

conseqientemente
se quebrarao com

ﬁz_\ |
o

Os tijolos modulares com seu
sistema de encaixe apresentam
uma eficiente ligagao entre si.

Alinterligacao

seqliencial dos tijolos

em miltiplos sentidos

descarregando seus

pesos nas colunas de
sustentacao ocorre
por toda a extensao
da parede
assegurando ainda
mais a qualidade e
seguranca da obra.

Outra grande vantagem do sistema

construtivo dos tijolos ecoldgicos é o uso
do tijolo canaleta que ja podemos
encontrar pronto para usar."

Os tijolos canaleta

dispensam o uso de
madeira na confeccao das
cintas de amarracao.

Quando nao houve laje na
obra é necessario a cinta de
respaldo (amarracao aérea).

Ao preencher de concreto as
canaletas, devemos isolar os
furos para impedir o vazamento.

Para isolar os furos
pudemos usar canos de PVC
cortado conforme exemplo.

il

Depois das canaletas concretadas, os cones de madeira ou 0s
canos de PVC deverao ser retirados para serem reutilizados.

Também podemos usar no
isolamento dos furos, cones
de madeira ou copos de
plastico, dependendo

do diametro dos furos.

Os copos de plastico também deverao ser retirados
para que as passagens dos furos fiquem livres.
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As passagens
livres dos furos
sao muito
importantes
para que o fluxo
de evaporagao
nao seja
interrompido.

Esse processo evita a reten¢ao de umidade nas paredes que causam
problemas de salde e danos materiais.

No topo das lajes os furos
deverao ser prolongados
com canos de PVC.

Se a laje por ficar exposta ao
tempo, deve-se tapar os canos de
PVC para evitar a entrada de agua.

E muito importante
o furo na lateral do
cano para proceder
a evaporacao.

Se o processo for temporario,
& mais econdmico tapar os
canos com plasticos fixados
com elasticos.

PLASTICO

ELASTICO

Além das cintas de amarracao,
0S vaos, portas e janelas sao
reforcadas com colunas lateriais.

Nas portas e janelas, também recomendamos a distribuicao de
colunas ao longo da construcao.

Para facilitar a distribuicdao das colunas na obra, é recomendavel
seguir uma ordem como no exemplo:

O 06 0606 6 6 06 ©)
N @

@ Cantos @ Portas @ Quaisquer vdos, nunca
- ultrapassando 1 metro
@ |Interligacdes @ Janelas

LI
[

Essa cartilha tem objetivo em orienta-lo de forma pratica e
simplificada.

Muitos profissionais que utilizam do tijolo ecolégico modular em
suas obras atestam a qualidade exemplar que esse tijolo pode
proporcionar a construcao.

Material elaborado com base na cartilha da Sahara.
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